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[Wszystkie komentarze w nawiasach kwadratowych pochodzq od ttumacza. W prawym gornym rogu kazdej strony:
Logo: TUV SUD Product Service U dolu kazdej strony . Raport Nr: 704062106702-00 www.tuvsud.com
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Raport Techniczny Nr: 704062106702-00
Data: 2021-02-03

Ningbo Ulica Solar Co., Ltd.
Kupujacy: NO.181-197, SHANSHAN ROAD, WANGCHUN INDUSTRIAL
’ DISTRICT, NINGBO, CHINY
Osoba kontaktowa: Pan Liao shilan

Ningbo Ulica Solar Co., Ltd.

NO.181-197, SHANSHAN ROAD, WANGCHUN INDUSTRIAL
Miejsce produkciji: DISTRICT, NINGBO, CHINY

Osoba kontaktowa: Pan Liao shilan

IEC61215:2005, wydanie drugie, préoby czesciowe jak ponizej 10.1
Kontrola wzrokowa

10.2 OkresSlenie mocy maksymalnej,

10.16 Proba statycznego obcigzenia mechanicznego

Specyfikacja préby: IEC 61730-1:2004 (wydanie pierwsze) + A1:2011 + A2:2013;
IEC61730-2:2004 (wydanie pierwsze) +A1:2011, préby czesciowe
jak ponizej
MST15 Préba pradu uptywu na mokro
MST16 Proba izolaciji

Bol badshia: Préba zgodnie ze specyfikacjg

Wyniki préb wykazuja, ze prezentowany produkt jest zgodny z
Wynik proby: okre$lonymi wymaganiami.

Kazde uzycie w celach reklamowych wymaga pisemnej zgody. Niniejszy raport techniczny moze byc cytowany wytgcznie w
cafosci. Niniejszy raport jest wynikiem jednorazowego badania danego obiektu i nie jest ogéinie obowigzujgcg oceng jakosci
innych produktéw w regularnej produkcji. W celu uzyskania bardziej szczegéfowych informacji nalezy zapoznac sig z
rozporzgdzeniem w sprawie badar i certyfikacji, rozdziat A-3.4.

1. Opis przedmiotu badania

1.1 Funkcja
Specyfikacja producenta dla zamierzonego zastosowania:
Moduty PV do systeméw wytwarzania energii elektrycznej o max. napieciu 1500 VDC

Specyfikacja producenta dla przewidywalnego zastosowania:
N.d. :
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1.2 Uwzglednienie przewidywalnego zastosowania

Nie dotyczy

[_] Objete poprzez zastosowang norme
[] Objete nastepujacg uwaga

[] Objete zatgczong analizg ryzyka

1.3 Dane techniczne

—_— . Numer seryjny Uwaga
Nr prébki do badan miodeli.
GDP210110-1 U620PM20K5Q4339B UL-290P-120HV
GDP210110-2 U620PM20K5Q4590B UL-290P-120HV

2. ZamoOwienie

2.1 Data zamoéwienia, numer referencyjny nabywcy

2021-01-15
2.2 Odbiér prébki do badan, stan, lokalizacja

2021-01-25
Yangzhou Opto-Electrical Products Testing Institute
No. 10 West Kaifa Road, Yangzhou, 225009, Jiangsu, P.R.China

2.3 Data badania 2021-01-30~2021-02-03

Yangzhou Opto-Electrical Products Testing Institute

24 Miejsce badania ;4 \yest Kaifa Road, Yangzhou, 225009, Jiangsu, P.R.China

2.5 Punkty niezgodnos$ci lub wyjatki od procedury badania
N.D.
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3. Wyniki badan

3.1 Tabela: Kontrola wzrokowa (wstepna) P
Data badania [MM/DD/RRRR]..........  |01/30/2021 -—
Prébka # Rodzaj i umiejscowienie wstepnych ustalen - uwagi lub zatgczenie -—
zdjeé
GDP210110-1 Brak wiekszych wad wizualnych
GDP210110-2 Brak wiekszych wad wzrokowych
Informacje uzupetniajace: N.d.
3.2 Tabela: Okreslenie mocy maksymainej (wstepnej) P
Data badania [MM/DD/RRRR].........: {01/30/2021 -—
Temperatura modutu [°C]................. 1125 -—
Natezenie Swiatta [W/m2]................. 11000 -—
Probka # Voc [V] Isc [A] Vmp [V] Imp [A] Pmp [W] FF [%]
GDP210110-1 38,500 9,617 32,330 9,052 292,700 79,07
GDP210110-2 38,470 9,678 32,030 9,129 292,450 79,37
Informacje uzupetniajgce: N.d.
3.3 Tabela: Test izolacji (wstepny) P
Data badania [MM/DD/RRRR]......... : 01/30/2021 -—
Przytozone napiecie [V] ................... : 8000/1500 - —
Prébka # Zmierzone | Wymaga Podziat dielektryczny Wynik
ne
MQ MQ Tak (opis) Nie
GDP210110-1 >5000 23,95 Brak podziatu X
GDP210110-2 >5000 23,95 Brak podziatu X P

rezystancji wynosi 5000 MQ

Informacje uzupetniajgce: Powierzchnia probki wynosi 1,67m?, Maksymalny zakres pomiaru




3.4 Tabela: Badanie pradu uptywu na mokro (wstepnego) P
Data badania [MM/DD/RRRR]...........c....... : 01/30/2021 -—
Przytozone napiecie [V] ......ccoovvveeniiiinenn. X 1500 -—
Rezystywnos$c¢ roztworu [Q cm] .....ccoeveenene. : ;%500 Qcmprzy 22 + 2743 P
Temperatura roztworu [°C] ......ccccooveerinennne : 22,5 P
Probka # Zmierzone [MQ] Granica [MQ] Wynik
GDP210110-1 483 .4 23,95 P
GDP210110-2 466,8 23,95 P
Informacje uzupetniajgce: Powierzchnia probki wynosi 1,67m?.
3.5 Tabela: Badanie statycznego obcigzenia mechanicznego P
Nr prébki: GDP210110-2 -—
Data badania [MM/DD/RRRR]................ 02/02/2021 -—
SPOSOD MONAZY ... ;| Zacdnle zvomaganiam Klenta (amb ([t
Obciagzenie przytozone do ...................... : strony przedniej strony tylnej -—
Obcigzenie mechaniczne [Pa]................ : 8000 2400 -—
Czas pierwszego cyklu (poczatek/koniec) | 09:03/10:03(8000Pa) | 10:09/11:09(2400Pa) -—
Naprzemienne otwarcie obwodu (tak/nie) Nie Nie P
Czas drugiego cyklu (poczatek/koniec).. : | 11:15/12:15(8000Pa) | 12:21/13:21(2400Pa) -—
Naprzemienne otwarcie obwodu (tak/nie) Nie Nie P
Czas trzeciego cyklu (poczatek/koniec) . : | 13:26/14:26(8000Pa) | 14:34/15:34(2400Pa) -—
Naprzemienne otwarcie obwodu (tak/nie) Nie Nie P
Informacje uzupetniajgce: N.d.
3.6 Tabela: Kontrola wzrokowa (koricowa) P
Data badania [RRRR-MM-DD] ............ :102/03/2021 -—
Prébka # Rodzaj i umiejscowienie wstepnych ustalen - uwagi lub zatgczenie -—
zdjeé ’
GDP210110-1 Brak wiekszych wad wzrokowych P
GDP210110-2 Brak wiekszych wad wzrokowych P o
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Informacje uzupetniajgce: N.d.

3.7 Tabela: Okre$lenie mocy maksymalnej (konncowej) P
Data badania [MM/DD/RRRR]............. ; 02/03/2021 -—
Temperatura modutu [°C]...........c........ : 25 -—
Natezenie Swiatta [W/m2] .................... : 1000 -—
Probka # Voc [V] Isc [A] Vmp [V] Imp [A] Pmp [W] FF [%]
GDP210110-1 38,480 9,616 32,440 9,027 292,800 79,14
GDP210110-2 38,500 9,619 31,860 9,091 289,670 79,03
Degradacja Pmp po probie [%] < 5%.......ccccuuveee.... : GDP210110-1 +0,03% P
GDP210110-2 -0,96% P
Informacje uzupetniajace: N.d.
3.8 Tabela: Test izolacji (koncowy) P
Data badania [MM/DD/RRRR]......... : 02/03/2021 -—
Przytozone napiecie [V] ......cccccuee.. : 8000/1500 -—
Probka # Zmierzone | Wymaga Podziat dielektryczny Wynik
ne
MQ MQ Tak (opis) Nie
GDP210110-1 >5000 23,95 Brak podziatu X P
GDP210110-2 >5000 23,95 Brak podziatu X P

Informacje uzupetniajgce: Powierzchnia probki wynosi 1,67m?, Maksymalny zakres pomiaru
rezystancji wynosi 5000 MQ

3.9 Tabela: Badanie pradu uptywu na mokro (koricowe) P
Data badania [MM/DD/RRRR]................... : 02/03/2021 -—
Przytozone napiecie [V] ......cccoovveeiieenenns : 1500 -—
Rezystywnos$¢ roztworu [Q cm] ..., : ;%500 Qcmoprzy 22 + 2743 P
Temperatura roztworu [°C] ........cccoeeeeevnnennnne. : 22,5 P
Prébka # Zmierzone [MQ] Granica [MQ] Wynik
GDP210110-1 4254 23,95 P
GDP210110-2 455,2 23,95 P

Informacje uzupetniajgce: Powierzchnia prébki wynosi 1,67m?.




Ja, Katarzyna Gluchowska niniejszym poswiadczam zgodno$¢ niniejszego tlumaczenia z
przedstawionym mi dokumentem sporzadzonym w jezyku angielskim. Katarzyna Gluchowska,
ttumaczka przysiggta wpisana na list¢ thumaczy przysieglych prowadzong przez Ministerstwo

Sprawiedliwosci pod numerem TP/8/15.

Nr Repertorium 8/2021
Warszawa, 25 lutego 2021 r.
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